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3.2 Geräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

i



ii INHALTSVERZEICHNIS

3.3 Versuchsablauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

3.3.1 Herstellung der Elektrolyte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3.3.2 Vorbereitung der Elektroden und Separatoren . . . . . . . . . 33

3.3.3 Zellaufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3.3.4 Testen der Zellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3.3.5 Messung der Elektrolytleitfähigkeit . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.3.6 Flammpunktmessung der Elektrolyte . . . . . . . . . . . . . . 38

4 Auswertung 39

4.1 Glycerintributyrat (GTB) als Lösungsmittel . . . . . . . . . . . . . . 39
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